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InsulFoam SP 

Présentation

L’isolant de toiture InsulFoam SP de Carlisle est fait de polystyrène expansé (PSE) 

léger haute performance à alvéoles fermées avec une doublure en verre enduite 

durable, laminée en usine (CGF). D’une densité nominale de 1,25 livres par pied cube, 

ce produit satisfait ou dépasse les exigences de la norme ASTM C578, Type VIII, 

« Standard Specifi cation for Rigid, Cellular Polystyrene Thermal Insulation » (Norme de 

spécifi cation pour les isolants thermiques en polystyrène alvéolaire rigide). InsulFoam 

SP garantit une valeur « R » stable à long terme et possède une excellente stabilité 

dimensionnelle, résistance à la compression et à l’eau.

InsulFoam SP est spécifi quement conçu pour les complexes de couverture EPDM 

lestés à faible pente, ainsi que pour les complexes EPDM, en oléfi ne thermoplastique 

et en PVC mécaniquement fi xés et à adhérence intégrale.  InsulFoam est compatible 

avec les adhésifs fl exibles FAST et FAST de Carlisle. InsulFoam SP n’est pas 

compatible avec les adhésifs à base de solvant ou à base d’eau. 

Caractéristiques et avantages

 » La doublure en verre enduite de qualité améliore la résistance au feu, la 

résistance à l’humidité et la stabilité dimensionnelle.

 » Les feuilles intercalaires coupe-feu et les barrières thermiques ne sont pas 

requises dans le cadre de nombreuses applications.

 » Reconnu par l’ICC-ES (International Code Council Evaluation Service)

 » Classé UL

 » Ne contient aucun composant HCFC menaçant la couche d’ozone; exempt de 

formaldéhyde

 » Contient jusqu’à 25 % de matériaux recyclés

 » Âme en mousse 100 % recyclable

 » N’absorbe pas rapidement l’humidité

Caractéristiques du produit

InsulFoam SP est disponible en plusieurs épaisseurs standard et composé de 

polystyrène expansé de type VIII avec une densité nominale de 1,25 livre par pied 

cube. Des épaisseurs personnalisées sont disponibles sans impact majeur sur les 

délais.

Tailles standard

Épaisseur Largeur Longueur Pièces par lot

1 po 4 pi 8 pi 36

4,5 po 4 pi 8 pi 8

4,75 po 4 pi 8 pi 8

5,9 po 4 pi 8 pi 5

7,0 po 4 pi 8 pi 5

Installation

Éléments à prendre en compte lors de l’installation

 » Ne pas installer plus d’isolation qu’il ne peut être couvert par un complexe de 

membrane de toiture et/ou rendu étanche le même jour.

 » InsulFoam SP ne doit pas être directement exposé aux adhésifs et aux agents 

de scellements à base de solvant ou de pétrole.

 » Laisser un espace de ¼ po environ entre l’isolation et les surfaces verticales ou 

les saillies de toit. Ne pas forcer et ne pas tasser le produit lors de l’application.

 » Vérifi er la structure de tous les complexes en polystyrène expansé effi lé avant 

le chargement et l’installation des panneaux.

 » Dans le cadre des applications de recouvrement, vérifi er qu’il n’y a pas 

d’humidité dans les complexes de couverture existants et neufs.

Isolant simplement posé

Installer InsulFoam SP avec des joints latéraux continus et des joints d’extrémité 

décalés de façon à ce qu’ils soient espacés d’au moins 12 po par rapport aux 

joints d’extrémité dans les rangées voisines. L’isolant doit être contigu aux 

panneaux adjacents. Les joints mesurant plus de ½ po doivent être remplis avec 

le même isolant qui est utilisé pour le toit. Si l’isolant est installé sur une barrière 

thermique ou une couche isolante existante, ou sous un panneau de couverture, 

tous les joints doivent être espacés de 6 po au minimum entre les couches. Lors 

de l’installation de l’isolant InsulFoam SP directement sur un platelage métallique, 

les bords de l’isolant, parallèles aux nervures de platelage, doivent être 

solidement maintenus et centrés sur les nervures. En outre, pour les platelages 

métalliques, vérifi er que l’isolant a l’épaisseur requise pour couvrir les ouvertures 

des nervures. Si les conditions l’exigent, pour éviter l’arrachement sous l’action 

du vent ou les dommages durant l’installation, l’isolant simplement posé doit être 

maintenu avec un poids ou fi xé en place avec une quantité minimale d’attaches 

mécaniques.
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À fi xation mécanique

Installer InsulFoam SP avec des joints latéraux continus et des joints d’extrémité 

décalés de façon à ce qu’ils soient espacés d’au moins 12 po par rapport aux 

joints d’extrémité dans les rangées voisines. L’isolant doit être contigu aux 

panneaux adjacents. Les joints mesurant plus de ½ po doivent être remplis 

avec le même isolant qui est utilisé pour le toit. Si l’isolant est installé sur une 

barrière thermique ou une couche isolante existante, ou sous un panneau de 

couverture, tous les joints doivent être espacés de 6 po au minimum entre les 

couches. Utilisez une attache mécanique approuvée suffi samment longue pour 

pouvoir pénétrer dans ou à travers le terrasson selon la distance requise par 

l’attache en question. Les attaches ne doivent jamais être à moins de 6 po des 

bords du panneau d’isolation et doivent être installées selon un schéma pour 

obtenir le résultat voulu. Utiliser les plaques isolantes appropriées avec les 

attaches. Éviter de faire subir une surcharge ou une sous-charge à l’ensemble 

composé de l’attache et de la plaque. Lors de l’installation de l’isolant InsulFoam 

SP directement sur un platelage métallique, les bords de l’isolant parallèles 

aux nervures de platelage doivent être solidement maintenus et centrés sur 

les nervures. En outre, pour les platelages métalliques, vérifi er que l’isolant a 

l’épaisseur requise pour couvrir les ouvertures des nervures.

Consulter les spécifi cations de Carlisle et autres détails pour des renseignements 

complets sur l’installation.

Propriétés et caractéristiques typiques

Propriété Méthode d’essai Valeur

Densité (nom. livre par pied cube) ASTM C303 1,25

Valeur C (Conductance)

BTU / (h • pi² • °F)

(par pouce) à 25 °F

 à 40 °F

 à 75 °F

 

 

ASTM C518

ou

ASTM C177

 

 

0,22

0,235

0,255

Valeur R (Résistance thermique)

(h • pi² • °F) / BTU

(par pouce) à 25 °F

 à 40 °F

 à 75 °F

 

 

ASTM C518

ou

ASTM C177

 

 

4,55

4,25

3,92

Résistance à la compression

(lb/po², 10 % de déformation)

ASTM D1621 13-18

Résistance à la fl exion (lb/po² min.) ASTM C203 30

Stabilité dimensionnelle

(% maximum)

ASTM D2126 2

Perméance à la vapeur d’eau

(perm. max., 1 pouce)

ASTM E96 3,5 

Absorption d’eau (vol. max. %) ASTM C272 3

Capillarité - Aucune

Propagation des fl ammes ASTM E84 < 20

Émission de fumée ASTM E84 150–300

Les propriétés et caractéristiques typiques sont fondées sur des échantillons soumis à des essais et ne sont 

pas garanties pour tous les échantillons de ce produit. Ces données et renseignements sont destinés à servir 

de guide et ne refl ètent pas la gamme de spécifi cations pour toute propriété particulière de ce produit.

Renseignements LEED®

Contenu recyclé avant consommation Jusqu’à 25 %

Contenu recyclé après consommation 0 %

Lieu de fabrication Anchorage, AK

Puyallup, WA

Dixon, CA

Chino, CA

Mead, NE

Aurora, CO

Phoenix, AZ

Lakeland, FL

InsulFoam SP 


